Geolec G5

GeoTec — GS a.s.

Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10

LABORATOR CESKE BUDEJOVICE

Pekéarenskéa 81, 372 13 Ceské Budgjovice
LaboratoF s odbornou zpuasobilosti €islo: 116

PROTOKOL

O ZKOUSKACH &.: 5/2021

Nazev zakazky :

Cislo zakéazky :

Oznaéeni pfedmétu zkousky :

Druh polnich zkou3ek :

Objekt :

Laboratorni zkousky na vzorku zeminy : ne

Cislo polnich zkousek :

Hloubka (vyska) :

ZkouSky provedeny dne :

ZkousSky proved] :

Pfedslav - kanalizace — GT éinnost

2021 - 039

staticka zatéZovaci zkousSka deskou

cov

ZD 1400

kontrola zhutnéni

sanovana zékladova spéara 397,9 m n.m.

3.8.2021

Ing. Milan Némc¢&ansky

Na pouzité zkousky se vztahuje Osvédceni o spravné ¢innosti laboratofe: €.j.: 654/16

z15.12.2016

Seznam pouzitych pfedpist, metod a postupt :

Nenormalizované zkuSebni postupy :

Vysledky méreni :

CSN 72 1006-pfil. A, DIN 18 134

ne

Datum Cislo Umisténi Hloubka Edert | Ederz | Eder2/
zkousSky | zkouSky (MPa) | (MPa) | Eger1
3.8.2021 | zD 1400 Stred jamy Sanovana zakladova | 5, | g75 | 207

spéra 397,9 m n.m.

Seznam pfiloh :

Grafické vyhodnoceni zkouSky




ProhlaSeni : Vysledky uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze pfedmétu zkouSek a
nenahrazuji Zadné jiné dokumenty poZzadované orgény statni spravy, statniho
odborného dozoru a pod. ve smyslu zvlaStnich pfedpisu.

Tento protokol miZe byt reprodukovan pouze jako celek, jinak jen s pisemnym
souhlasem laboratofe.

Datum vystaveni protokolu : 3.8.2021
/”*f\\
Pracovnik odpovédny za technickou |  , \
spravnost protokolu : Ing. Martin Bouska % Z/
& GeoTec GS, ass. ‘1
e
Vedouci zkuSebni laboratofe : Ing. Petr Karlin \‘\\";i/



Geolec G5

laboratof

Ceské Budéjovice

Staticka zatézovaci zkouSka deskou
dle metodiky DIN 18 134 a CSN 72 1006 - 2015
Pramér desky 300 mm (plocha desky 706,5 sz)

Nazev tkolu : Pfedslav - kanalizace Cislo zkougky ZD 1400
Cislo ukolu 2021-039 Provedena dne 3.8.2021
Stavba Predslav - kanalizace Hloubka / pojezdy : zaklad. spara 397,9 m n.m.
Objekt cov Zkou$ena zemina : SD 0-63
Umisténi stfed jamy Podkladni vrstva: SD 63-125
Poznamka : 24°C, jasno Poznamka
Kontaktni normalové napéti p ( MPa)
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1.zatézovaci vétev Odlehcéeni 2.zatézovaci vétev
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(MPa) (mm.MPa™) (mm.MPa?) (MPa) e
1.zatéz.vétev 0.500 7.134 -3.616 42.2 0
.07
2.zatéz.vétev 0.420 4.143 -3.741 87.5




